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Recycling-Baustoffverordnung
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Anhang 4
Zulassige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote gemaR den 8§ 13 und 17
Tabelle 1: Tabellarische Zuordnung der Qualitatsklassen zu den Einsatzbereichen und Verwendungsverboten gemaR den §8 13 und 17
Herstellung von
Ungebundene X?\%\/egnudnfr?ng Beton ab der
Anwendung® ohne unter ering Festigkeitsklasse Herstellung
Qualitatsklasse Beschreibung gering durchléssige, durchlégssi g C 12/15 oder der von Asphalt-
gebundene Deck- ebundener %eék- Festigkeitsklasse mischgut
oder Tragschicht goder Traoschicht C 8/10 ab der Ex-
g positionsklasse XC1
U-A Gesteinskdrnungen fiir den ungebundenen
sowie fir den hydraulisch oder bituminds Ja Ja Ja Ja
(ungebunden — A) gebundenen Einsatz
U-B Gesteinskdrnungen fiir den ungebundenen
(ungebunden — B) sowie flr den hydraulisch oder bituminds Nein Ja? Ja Ja
g gebundenen Einsatz
U-E Gesteinskdrnungen fiir den ungebundenen
(ungebunden  E) sowie fir den hydraulisch oder bitumings Ja®? Ja? Ja Ja
g gebundenen Einsatz
Gesteinskdrnungen ausschlielich zur
H-B Herstellung von Beton ab der
y . . Festigkeitsklasse C 12/15 oder der Nein Nein Ja Nein
(fur hydraulische Bindung — B) Festigkeitsklasse C 8/10 ab der
Expositionsklasse XC1
B-B Gesteinskdrnungen (insbesondere
(Fiir bituminése Bindung — B) Ausbauasphalt) zur Herstellung von Nein Nein? Nein Ja
g Asphaltmischgut
B-C Gesteinskdrnungen (insbesondere ,
N, . Ausbauasphalt) zur Herstellung von Nein Nein Nein Ja
(fur bitumindse Bindung — C) Asphaltmischgut
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Gesteinskdrnungen (inshesondere

B-D Ausbauasphalt) zur Herstellung von Nei in® i 5)6)
L . ein Nein Nein Ja
(fir bituminose Bindung — D) Asphaltmischgut

Gesteinskdrnungen aus Stahlwerks-

D schlacken direkt aus der Produktion
(Stahlwerksschlacke D) ausschlieBlich zur Herstellung von
Asphaltmischgut

Nein Nein Nein Ja®

Y EinschlieRlich Herstellung von Beton unter der Festigkeitsklasse C 12/15 oder bis zur Festigkeitsklasse C 8/10 unter der Expositionsklasse XC1

2 Verwendung gemaB § 13 Z 1 (sofern nicht eine wasserrechtliche Bewilligung fiir den Einsatz des Recycling-Baustoffes vorliegt nicht in Schutzgebieten, nicht in
ausgewiesenen Kernzonen von Schongebieten, nicht in ausgewiesenen engeren Schongebieten, nicht im und unmittelbar Ober dem Grundwasser und nicht in
Oberflachengewassern)

% Nur im Trapez des Gleiskorpers als Tragschicht (§ 13 Z 4)

* Ein Recycling-Baustoff der Qualitétsklasse B-B und B-D aus Asphalt, der durch Frasen gewonnen wird, darf auch fiir die Herstellung von ungebundenen oberen
Tragschichten gemal § 13 Z 9 verwendet werden.

 Bei einem PAK-Gesamtgehalt (16 PAK nach EPA) zwischen 20 mg/kg TM und 300 mg/kg TM ist die Verwendung ausschlieBlich in eingehausten
HeiBmischanlagen mit Dampfeerfassung und behandlung aus dem Mischprozess zuldssig. Die Dampfeerfassung und -behandlung muss die Freisetzung von
Schadstoffen, insbesondere TOC, KW und PAK, nach dem Stand der Technik verhindern. Das Asphaltmischgut hat den Grenzwert von 20 mg/kg TM einzuhalten.

8 Verwertung nur zulassig unter Einhaltung der Einsatzbereiche und Verwendungsverbote des § 17.

Schlagworte
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